
 

 

Уул уурхайн шинжилгээ туршилтын лабораториос мэдээлж байна. 

2015 оны 7-р сарын 13-ноос 7-р сарын 17-ны хугацаанд  

Монгол улсын  экспортонд гарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд 
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Урд 7 хоног 3 0.5 16.7 29.5 0.94 8 93 

Тайлангийн 7 хоног 5.7 0.4 9.5 24.5 0.5 8.5 90.3 
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коксжих шинж чанар өндөртэй чулуун нүүрс 
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Урд 7 хоног 2.9 0.9 11.3 36.5 1.05 4 52.6 

Тайлангийн 7 хоног 3.1 0.6 25.8 32.1 1.21 0 0 

%
 

сул коксжих болон эрчим хүчний чулуун нүүрс 


